
 

Référence interne Désignation normalisée

100C6 100Cr6 ou 1.3505 EN 10027-2

16MC5PB ESP65

16NC6 16NC6

16NC6PB 16NC6PB

20MV6 20MV6

25CD4 25CrMo4 ou 1.7218 EN 10083-3 (08/06

35CD4 34CrMo4 ou 1.7220

35MF6PB 36SMnPb14 ou 1.0765  EN 10277-3

35NCD16 36NiCrMo16 ou 1.6773  EN 10083-3

42CD4 42CrMo4 ou 1.7225 EN 10083-3 (08/06

A37 S235JR ou 1.0037

A37PB C15R

A60 E335 ou 1.0060 EN 10025-2(2004)

C22 C22 ou 1.0402

CK60 C60 ou 1.1221 EN 10277-5 (03/08)

DEV 8.8 ACIER CLASSE 8.8

E24PB E24Pb

E36-3 S355JO ou 1.0553 EN 10025-2 (2004)

ETG100 ETG100

ETG88 ETG88

FIL ACIER FIL ACIER 1400/1580 MPa

S250 11SMn30

S250PB S250PB

S300 1.0736

S300PB 1.0737

ST 329 ST 329 = SC620PB +

STUB STUB

TU 37 NBQ TUBE ACIER TU37 NBQ NFA 49330

XC10PB XC10PB

XC18 C15

XC18PB C15PB

XC38 C35 ou 1.1181

XC38PB C35PB

XC48 C45

XC48PB 2C45   ou 1.1191 EN 10277-5 (03/08)

XC70 XC70

ACIER


