
 

Désignation
Traitement certifié AERO                     

chez notre prestataire

CARBONITRURATION

HYPERTREMPE

NYTEMPER

RECUIT

REVENU

TRAITEMENT THERMIQUE CL 8-8

TRAITEMENT THERMIQUE CL 10-9

TREMPE + REVENUS SOUS VIDE

TREMPE + REVENU ACIER ALLIES

TREMPE CLASSE 12.9

CEMENTATION + TREMPE

OXYNITROCARBURATION

TRAITEMENT HF

TREMPE + REVENU CLASSE 8.8

TRAITEMENT THERMIQUE



 

Désignation
Traitement certifié AERO 

chez notre prestataire

ALODINE

BRUNISSAGE

CADMIAGE BICHROMATE 

CHROMAGE

CUIVRAGE NICKELAGE 

DACROMET 500 

DECAPAGE

DELTA PROTECT 

ETAMAGE

HUILAGE

NICKELAGE ELECTROLYTIQUE

NICKELAGE SULFAMATE 

OXYDATION ANODIQUE INCOLORE

OXYDATION ANODIQUE VERT OLIVE

PHOSPHATATION MANGANESE

PHOSPHATATION HUILEE

PHOSPHATATION SECHE

PHOSPHATATION ZINC HUILEE

PRE-ENDUCTION

CHROMAGE  A L'ATTACHE

NICKELAGE BRILLANT 

NICKELAGE CHIMIQUE 

NICKELAGE SULFAMATE 

OXYDATION ANODIQUE NOIRE

OXYDATION ANODIQUE BLEUE

OXYDATION ANODIQUE JAUNE

OXYDATION ANODIQUE SULFURIQUE NOIRE

PASSIVATION

PRE-ENDUCTION

ZINGAGE BICHRO 

ZINGAGE BLANC 

ZINC NICKEL BLANC 

ZINC NICKEL

ZINC FER NOIR 

ZINGAGE VERT 

ZINC LANTHANE

ZINGAGE NOIR 

ZINGAGE BICHRO 

ZINGAGE BLANC 

ZINC NICKEL NOIR 

ZINGAGE 

TRAITEMENT DE SURFACE


